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КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ 
ЛУЖНИХ ЗОЛОВМЇСНИХ ЦЕМЕНТІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТУЧНОГО КАМЕНЯ

Визначено особливості впливу кальційвміщуючих компонентів, лужних складових і пластифікуючих 
і'ДііҐиінок на швидкість протікання процесів структуроутворення лужних золовмїсних цементів і властивостей 
Ііііушого каменя на їх основі,
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Вступ. На сучасному етапі розвитку будівельної галузі одним із напрямків зниження 
.тимвартості будівельних матеріалів і виробів є зменшення витрат енергоємних компонентів при 
їх виробництві за рахунок використання відходів промисловості, таких як відходи енергетичної 
промисловості. їх переробка і застосування вигідні як з економічної, так і екологічної точки зору, 
ідже відбувається звільнення площ значних земельних угідь від накопичення відвалів шкідливих 
техногенних відходів і зниження витрат на їх складування та утримання. Тому усе це визначає 
необхідність застосування зол ТЕС України в багатотоннажному виробництві, наприклад, при 
шп отовлені в’яжучих речовин, бетонів та виробів на їх основі. З цієї точки зору великий інтерес 
пікликають лужні цементи які дозволяють містити у своєму складі значну кількість паливних зол 
і а шлаків [1-5]

Впродовж багатьох років вітчизняними і закордонними вченими [6-12] було встановлено вплив 
багатьох факторів на формування структури і властивостей штучного каменю на основі паливних 
зол. Проте основними задачами цих досліджень було підвищення пуцоланової активності паливних 
зол чи поліпшення мікро- і мезоструктури золовміщуючих бетонів, у тому числі з використанням 
лужноактивованих золовмїсних в яжучих систем. Такі напрямки досліджень дозволяють отримувати 
цементні композиції з вмістом паливних зол в межах ЗО 80 % за масою у складі цементів з 
показниками ранньої міцності, які відповідають сучасним вимогам. Однак основними недоліками 
таких систем є складність управління термінами тужавлення і швидкістю набору початкової міцності 
(повільне нарощування міцності в межах 1 ..7 діб), що потребує подальших досліджень.

Метою досліджень є вивчення впливу комплексної дії кальційвміщуючих компонентів 
різного складу і структури, водоредукуючих добавок (ПАР) і лужних компонентів на швидкість 
процесів формування структури золовмїсних цементів і властивостей штучного каменя на їх основі. 
Доцільність досліджень обумовлено тим, що лужні цементи можуть задовольняти потребу в ЯКІСНИХ 
матеріалах при мінімальних енергетичних та економічних витратах.
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будівельні матеріали, вироби та  санітарна  техніка

Сировинні матеріали та методи досліджень

лужний М о н ен татаТ зо л а” ' ^ м Т л а д ц ш е н т  портландц™ ентний клінкер І
лужний компонент» Для приготування г  ‘ ™ клшкеР гранульований доменний шлак І  

золу-винесення Ладижинської ТЕС* розмелені дТпито ЗШЮВШСНИХ “ eM™Tm використовував 
кальційвміщуючі компоненти використовували П  поверхи! за Блейном 8000 см7г, я |
мелений гранульований доменний шлак м ™  ПОрТЛавдцемент Т™У I М500 бездобавочний г і  

Блейном 4500 см2/г В якостГлужнтпТп Мар,уПОЛЬСЬКОГО комбінату з питомою поверхнею з,
метасилікат натрію. Для покращення тех№могічнихВхя°РИСТ° ВУВаЛИ ТЄХШЧНу кальциновану соду тї 
добавку. ' ІХ хаРактеристик використовували пластифікуючу1

З додаванням лужного компонен^та пістифікет 3°ЛИ’ ШЛаКУ ™  Зм1шуванням ВС1Х компоненті! 
процесів СфуИ у і ч ^ р е н ШТ 4 Г ^ З | У п Т ° В0МУ МЛИШ' ВИВЧЄННЯ особливостс| 
фізико-мехашчпих та фізико-хімічних методш дослідж енГ^иа “  3аСТ0Суванням комплекс^ 
Мщнісш характеристики лужних золовмісних цементів вивчали у “  Ш1учного кам«по

С к а д ° С ^ І т ^ ^ >м л о ^ ^ е м е Г ПРОбОЧУВаЛИ ЗПДН° ™М0Г 187:2009

Результати досліджень.

ком н он ш тГ и Т п рон Г и  п Г атац іГ табГ н т Г в Г с Н° ^  1 ° СН°ВН° СТІ « в м і ш у ю ч и х
розчинів було досліджено BZ n Z e 6 y  п е м е н і  f  п Г  ТЄИ ЦЄМЄН™ИХ паст ! цементно_ппцаних 
їх тверднення. Склад та результати випробувань н аведеГ в 'таблиц” f ™ ™  ЦЄМЄНТІВ 1 кше™“

Тип цементу

^ а д і в л а с т и в о с т і  лужних ЗОЛОВМІСНИХ ц е м е н т ів
Таблиця І

Складові цементу %

Зола

ЛЦЕМІЇЇ-400

ЛЦЕМ V-400

ШПЦІІІ/А-400

70

Шлак

60 ЗО

Клін
кер

Лужний
компонент

ТНГ
%

ЗО

10

Na2C 03 5 %

36 64

Na2C 03 -  5%

26,0

Поч,
туж,
хв

65

25,5

110
0,32

60

27,0 60

112
0,34

112
0,4

Міцність при 
стиску МПа, 

після

2 діб

10,3

13,6

7 діб

21,9

17,2

25,2

33,9

28 діб

41,7

40,0

40,1

Аналізуючи результати досліджень ГтяЯтт 1 
характеризуються активністю на 7 добу твеплнекня п 1ДМ1ЧЄН0’ Щ° лужні золовмісні цементи 
28 добу- 40 МПа. Як видно з "  ”  “ ЄНШЄ 20 МПа’ а на
композицій практичний інтерес м'ають Ц“ ИХ
компонента портландцементного к л ін кер  , • використанням в якості кальщйвміщуючого 
цементи, в яких вміст золи складає 60 S O ^ a ^  клінкеру та шлаку Це дозволяє отримувати 
наближені до аналогічних п о к ^ н и к ш 'ш л ж ^ р т л м д ^ м е їт ^  Ха̂ аКТе^истики 1СТР0КИ тУжавлення 

* • " ™ " п ,ю ,у" "  -  — » » — —
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І|і|шко хімічні дослідження розроблених систем (рис. 1, а). Згідно даних рентгенофазового аналізу 
ІГфД), штучний камінь досліджуваних цементів характеризується в основному аформізованою 
і і руніурою, представленою переважно слабозакристалізованими низькоосновними гідросилікатами 
Нішу l ’SU(B) (сі—0,304, 0,299, 0,281, 0,203, 0,18 нм), жисмондіном d=0,188, 0,273, 0,274, 0,418 нм), 
У д ал іто м  (сІЮ,290, 0,274, 0,192 нм) та негідратованими включеннями кварцу (d= 0,424, 0,334,
ІЬІМІ, 0,212 нм) як складової золи-винесення.

Результати РФА підтверджені диференцшно-термічним аналізом (ДТА) (рис. 1, б). Так, для 
нн и.ммк иоішнх гідросилікатів на кривій ДТА відмічено ендоефекти в інтервалі температур t -  
І j%. J і() °С, і — 925.. 940 °С, а також екзоефект при t = 900 910 °С, які відповідають дегідратації 
ми н,м «основних гідросилікатів структури CSH (В з різним ступенем кристалізації. Про наявність 
Фіісминдіну свідчить подвійний ендоефект в інтервалі температур 125 ..200 °С, а синтез пектоліту 
мінінерджусться наявністю подвійного ендоефекту при t — 750 .800 °С. Наявність на кривих ДТА 
t  і* ш фекту при /=  360...390 °С та ендоефекту при t = 750...800 °С свідчать про утворення комплексів 
[нІНтсульфонату з Са(ОН)2та з [С 03]2', що також підтверджується відсутністю на кривих РФА та 
!Д! А ефектів, характерних для утворення СаСОг

б )

Рисунок 1 Результати ретгнографічного (а) та дериватографічного (б) аналізів лужних 
Іоловмісних цементів типу 1 ЛЦЕМ V-400, 2 ЛЦЕМ III -400

Для визначення впливу лужного компонента на процеси структуроутворення із. фізико- 
.мд-ханічіп властивості було проведено дослідження заміни кальцинованої соди на метасилікаг натрію 
їй їх комбінування в системі «зола портландцементний клінкер лулсний компонент добавка 
! ІЛР» За результатами електронної мікроскопії встановлено, що використання кальцинованої соди 
пі суміші соди з метасилікатом натрію у складі цементів дозволяє отримувати щільну структуру 
\ ятю  вираженими кристалічними фазами новоутворень та включеннями кварцу Такі системи 
;чніпастеризуються високою міцністю та достатньо швидкими темпами її нарощування у ранньому 
піні годі як система, у складі якої використовували метасилікат натрію, призводить до формування 
К-неподібних фаз з вираженою порфіровидною структурою.

Фізико-механічні властивсті досліджували для вяжучої системи «зола портландцементний
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клінкер лужний компонент» За результатами досліджень відмічено (рис. 3), що штучний каміні 
на основі лужного золовмісного цементу у складі якого присутня кальцинована сода в кількості 5 % 
за масою характеризується ранньою міцністю на 2 добу тверднення втюрмальних умовах 11,3 МПд 
а на 28 добу 40,6 МПа, використання у складі цементу суміші кальцинованої соди з метасилікатом 
натрію сприяє підвищенню ранньої міцності, яка на 2 добу тверднення становить 13,8 МПа, а на 28 
добу спостерігається незначний спад міцнісних показників, тоді як система на основі метасилікату 
натрію в кількості 8 % має низькі показники міцності як на ранніх етапах тверднення так і на більш 
пізніх. Отже, коригуючи вид і вміс лужних компонентів можна впливати на ранню міцність штучного 
каменю.

Рисунок 2 Фотографії поверхні сколу штучного каменю на основі цементів, що містять 
лужний компонент, після 28-ми діб тверднення: a Na2CO, 5 % за масою; 

б Na2S i03 5Н20  8 % за масою; в Na2C 0 3(4 % + Na2S i03 5Н20  6 %).

2 7 28
Час твердіння, діб

Рисунок 3 Залежність зміни міцності цементного каменю у часі від виду лужного компонента

Для оцінки ефективності впливу пластифікуючих добавок на фізико-механічні показники було 
проведено дослідження зміни складу добавки лігносульфонатного типу за показником pH, значення 
якого відповідало показнику 8,25 та 9,9 При цьому вміст пластифікуючої добавки змінювали 
в межах 0,5 1 % за масою. Як вихідні параметри досліджували строки тужавлення та кінетику 
набору міцності у ранньому віці та на 28 добу тверднення в нормальних умовах.
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Результати проведених досліджень показали (рис. 4), що підвищення показника лужної реакції 
іІЩОТИфікатора до pH = 9,9 та кількості добавки до 1 % за масою сприяє уповільненню початку 
іушішюиня, тоді як зменшення pH добавки до 8,25 прискорює початок тужавлення і підвищує 
почеп кову міцність.

180

шт

аз

*160  
1 140 
І  120
|1 0 0  ^  Ц 
н 80
* X
£ 60 <  , -

І 40 V20 ^
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ЯГ. — ,Г Т, „ Г. , ............... ....— И.,. — ПІП І,

0,5% 0,75% 1%
Кількість пластифікатора, %  за масою

Рисунок 4 Вплив зміни кількості і величини pH пластифікуючої добавки 
на початок тужавлення лужних золовмісних цементів

Аналізуючи результати фізико-механічних досліджень (рис. 5) можна відмітити, що 
шшішення вмісту добавки від 1 % до 0,5 % за масою з pH = 8,25 прискорює початок тужавлення і 
t ««і 111 ю міцність (2 доба), однак у віці 28 діб цементи з вмістом добавки 1 % за масою характеризуються 
ІІІшшою міцністю майже на 10 % у порівнянні з цементом, до складу якого вводили 0,5 % 
т  масою пластифікатора лігносульфонатного типу Цемент, у складі якого використовували 
щііавку з pH = 9,9, характеризується дещо меншими показниками ранньої міцності, ніж цементи 
і добавкою лігносульфонатного типу pH = 8,25, однак на 28 добу набір міцності інтенсифікується 
і t ілповить 35...42 МПа.
п) б) __________

Час твердіння, діб Час твердіння, діб

Рисунок 5 Залежність зміни міцності цементного каменю у часі від вмісту і величини pH 
пластифікатора в складі лужного золовмісного цементу а pH = 8,25, б pH = 9,9

Аналіз термокінетичних залежностей Q =f(z) (рис. 6) показав, що системи характеризуються 
пдукційним періодом процесів структуроутворення на протязі 1 3 годин і подальшою 

підвищеною інтенсифікацією розвитку конденсаційно-кристалізаційних процесів через 4...6 
годин. Використання лігносульфонату з підвищеним pH подовжує індукційний період та збільшує 
і ітеисивність тепловиділення.
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Час тужавлення, год

Рисунок 6 Питоме тепловиділення в системі «зола портландцементний клінкер лужний 
компонент добавка ПАР» залежно від величини pH пластифікатора

і
Отже, за рахунок зміни водневого показника лігносульфонатів було показано можливість; 

управління строками тужавлення і легкоукладальністю лужних золовмісних цементів.

Висновок
Досліджено можливість керування швидкістю процесів структуроутворення лужних 

золовмісних цементних композицій в системі «зола кальційвміщуючий компонент лужний: 
компонент»

Показано, що за рахунок зміни вмісту і основності кальційвміщуючого компонента можна1 
регулювати швидкість процесів структуроутворення, тим самим коригуючи набір ранньої міцності і 
штучного каменю на основі лужних золовмісних цементах.

Визначено вплив виду і вмісту лужного компонента на швидкість протікання процесів ї 
структуроутворення, та встановлено, що для досліджуваних в ’яжучих систем найбільш ефективним 1 
лужним компонентом є кальцинована сода та суміш соди з метасилікатом натрію, це дає можливість \ 
отримати штучний камінь з міцністю на 2 добу тверднення в межах 11,2. 13,6 МПа, а на 28 добу 
тверднення в нормальних умовах 39 .42 МПа.

Показано можливість управління строками тужавлення та легкоукладальністю лужних 
золовмісних цементів шляхом коригування вмісту пластифікатора та його pH показника в межах 
8,25..,9,9 Слід також відмітити, що сумісна дія лужного компонента та пластифікуючої добавки 
буде забезпечувати направлений синтез низькоосновних гідро силікатних та гідр о а л юмо силікатних 
фаз, які будуть сприяти формуванню щільної однорідної мікроструктури цементного каменю.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ ЗОЛ О СОДЕРЖАЩИХ 
ЦЕМЕНТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

© Кривенко П.В„ Ковальчук А.Ю., Грабовчак В.В,
Определены особенности влияния кальцийсодержащих компонентов, щелочных составляющих и

т " инфицирующих добавок на скорость протекания процессов структурообразования щелочных золосодержащих
щ м.-иит и свойств искусственного камня на их основе.

Ключевые слова, зола-унос, щелочные цементы, кальцийсодержащие компоненты, пластифицирующие
інПиміак

I
CONTROL OF PROCESSES OF ALKALINE ASH-CONTAINING CEMENT STRUCTURE FORMATION 

FOR IMPROVING PROPERTIES OF ARTIFICIAL STONE
© Krivenko P V, Kovalchuk A. Yu., Grabovchak VV  

Were determ ined peculiarities o f  Ca-containing components, alkaline com ponents and plasticizing admixtures influence 
t .ih n,h rd ol'structure formation processes o f fly ash containing alkali activated cem ents and properties o f  artificial stone o f their

I !»« a I a
Key words: fly ash, alkali activated cements, calcium -containing com ponents, plasticizing admixtures.
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