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Лекція 1 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ 

 

План: 

1. Визначення технології дорожньо-будівельних робіт.  

2. Загальні відомості по організації дорожньо-будівельних робіт. 

Світовий досвід.  

3. Загальні принципи технології будівництва дорожнього одягу 

автомобільних доріг та покриттів аеродромів.  

4. Вимоги до ґрунтів. 

  



Лекція 2 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ СПОРУДЖЕННІ ЗЕМЛЯНОГО 

ПОЛОТНА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ 

 

План: 

1. Призначення земляного полотна та його функції в дорожній чи 

аеродромній конструкції.  

2. Сучасні технології, види та класи матеріалів, які застосовуються 

для стабілізації робочого шару земляного полотна.  

3. Нові конструктивні заходи та рішення, які забезпечують 

стабільність та стійкість насипу. Влаштування дренуючого шару з 

піску в основі насипу. Зміцнення узбіч земляного полотна. 

Ущільнення ґрунтів дорожнього насипу за умови забезпечення їх 

тривалої міцності.  

4. Етапи зведення ґрунтового дорожнього та аеродромного насипу. 

5.  Сучасні машини і механізми для відсипання ґрунту в тіло 

дорожнього насипу та планування земляного полотна до 

горизонтального рівня.  

6. Сучасні машини та механізми для ущільнення та дозволоження 

ґрунту насипу. 

  



Лекція 3 

УКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ 

 

План: 

1. Область застосування ґрунтових укріплених шарів  та вимоги до 

компонентів сумішей і конструкцій 

2. Вимоги до компонентів сумішей і конструкцій основ і покриттів із 

грунтів, укріплених органічними в’яжучими 

3. Влаштування основ і покриттів з ґрунтів, укріплених комплексними 

в'яжучими матеріалами. 

  



Лекція 4 

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

План: 

1. Загальні відомості про геосинтетичні матеріали.  

2. Класифікація та функції геосинтетичних матеріалів (класи, 

групи, типи, підтипи, види, підвиди).  

3. Технологія зміцнення ґрунту за допомогою георешітки. 

Технологія монтажу при укріпленні укосів об’ємною георешіткою.  

4. Технологічні операції під час виконання робіт з улаштування 

асфальтобетонних покриттів, армованих синтетичним матеріалом.  

5. Транспортування геосинтетичних матеріалів.  

 
  



Лекція 5 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ БУДІВНИЦТВІ 

ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ЕЛЕМЕНТІВ 

АЕРОДРОМУ 

План: 

1. Вимоги до матеріалів для влаштування жорстких дорожніх одягів  

2. Дорожній цементобетон для будівництва місцевих доріг  

3. Загальні положення щодо влаштування покриття жорстких дорожніх 

одягів з використанням бетонних сумішей  

4. Монтаж та закріплення закладних елементів швів розширення 

5. Установка арматури і штирів в швах стиску 

6. Приготування і транспортування бетонної суміші 

7. Укладання бетонної суміші 

8. Догляд за свіжоукладеним бетонним покриттям  

9. Влаштування деформаційних швів у свіжоукладеному бетонному 

покритті 

10.  Влаштування камер герметизації деформаційних швів в затверділому 

бетоні та заповнення камер герметизації деформаційних швів 

11.  Будівництво шарів основи 

12.  Методи контролювання 

  



Лекція 6 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УКЛАДАННЯ 

ЛИТОГО АСФАЛЬТУ 

План: 

1. Галузь застосування 

2. Поняття та особливості литого асфальтобетону 

3. Класифікація литого асфальтобетону 

4. Основні властивості сумішей 

5. Склад сумішей та приготування 

6. Технологія укладання литого асфальту 

7. Світовий досвід застосування литого асфальтобетону при 

спорудженні мостових покриттів 

  



 
Лекція 7 

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЩЕБЕНЕВО-МАСТИКОВОГО 

АСФАЛЬТОБЕТОНУ 

План: 

1. Головні визначення 

2. Застосування ЩМА 

3. Вимоги до складу сумішей ЩМА 

4. Приготування та транспортування ЩМА 

5. Технологія укладання ЩМА 

6. Удосконалення влаштування ЩМА за рахунок покращення умов 

його транспортування 

7. Проєктування та оцінка ЩМА з використанням бітуму, 

модифікованого більш жорстким сортом гумової крихти. 

  



Лекція 8 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ АРМУВАННЯ 

АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ШАРІВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ 

План: 

1. Класифікація армуючих матеріалів 

2. Область застосування армуючих матеріалів 

3. Існуючі аспекти визначення напруженого стану асфальтобетонних 

шарів 

4. Теоретичні аспекти розрахунку армованих асфальтобетоних шарів 

5. Методи розрахунку армованого асфальтобетонного покриття 

нежорсткого дорожнього одягу на міцність від дії транспортних 

засобів 

6. Оцінка ефективності застосування геосинтетичних матеріалів для 

армування асфальтобетонних покриттів 

7. Технологія армування асфальтобетонних шарів ДО 

  



Лекція 9 

УЛАШТУВАННЯ ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ 

План: 

1. Види штучних споруд, їх призначення та класифікація  

2. Машини, що застосовуються  для улаштування водопропускних 

споруд 

3. Технологія будівництва водопропускних труб 


